
		

Halbfrische Buche wird mit einer Restfeuchte von 35-43 % angeliefert. Es dauert ca. 9 Monate bis diese Ware heizfertig ist 
und bis die Restfeuchte auf 20-25 % runter geht. 
 
Wir liefern dieses Produkt aus der Slowakei (bei Anlieferung 44 Kisten) oder aus Bosnien (bei Anlieferung 48 Kisten). 
Bei Regen kann kurzfristig die Restfeuchte höher sein (bei der Anlieferung bis zu 53 % ). Diese geht aber sofort nach 2-3 
Tagen zurück. Die Restfeuchte kann sich auch in den Filialen am Lagerplatz bei Regen kurzfristig erhöhen. Deshalb ist es 
ratsam, um dem Kunden die richtige Auskunft geben zu können, die Restfeucht erst nach 2 - 3 trockenen Tagen zu messen. 
Die halbfrische Buche sollte man mit einem Abstand von 50 cm lagern. Auch bitte in den Filialen unbedingt einhalten!!! Da es 
sonst zu einer Schimmelbildung kommen kann.  
 
Oft entstehendes Problem - weißer Schimmel auf den Holzscheitern bei der Anlieferung: 
Wenn es bei der Anlieferung einen weißen oberflächlichen Schimmel auf dem Holz gibt, entstand dieser beim Transport unter 
der Plane. Wenn der LKW mit Holz z.B. über die Nacht steht und zugedeckt ist und es unterschiedliche Temperaturen gibt 
zwischen Tag und Nacht. Dieser Schimmel ist ÜBERHAUPT nicht gefährlich und meistens in 2-3 Tagen (bei Regenzeit nach ca.  
einer Woche) Lagerung im Freien komplett weg. Wichtig ist zu wissen, dass dieser Schimmel sich nicht verbreitet und deshalb 
keine Gefahr für andere Produkte darstellt. 
 

Technische Daten : 
 
ca. 0,85 RM 
ca. 33 cm lang 
halbfrisch 

Artikel Nr. 0118 
 
Liefermengen:  
 
44-48 Kisten je ca. 500kg = 
22,0 – 24,0 t 
 
 

	

Meine Natur 
Buchenholz 

 
in Kisten 
halbfrisch 
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